
Karbantartás

Nádtetők karbantartása, javítása

  

 Az új nádtetőket 7-10 év elteltével, mikor a rétegek összeérnek, megülnek, ajánlott a héjalást
„átfésültetni“. Ezzel meghosszabbítjuk tetőnk élettartamát és megelőzzük a nagyobb
károsodástól.

  

Régi nádtetők javítására több módszert is ismerünk, a sérülés mértékétől és milyenségétől
függően. Némely esetben elég „átfésülni, átverni“, máskor pedig lecseréljük a felső,
elhasználódott réteget.
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